STAL

Promień drutu r = 0,15 mm = 1,5 * 10-4 m

Powierzchnia poprzeczna drutu S = 1,413 * 10-7 m

Długość drutu l = 1552 mm = 1,552 m

	Masa odważników[kg]
	Wskazania mikromierza[m]
	Wydłużenie względne 
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	5,76
	0,00777
	5,006E-03
	4,076E+08

	5,18
	0,0069
	4,446E-03
	3,666E+08

	4,6
	0,0054
	3,479E-03
	3,255E+08

	4,03
	0,00479
	3,086E-03
	2,852E+08

	3,47
	0,00413
	2,661E-03
	2,456E+08

	2,89
	0,00345
	2,223E-03
	2,045E+08

	2,31
	0,00288
	1,856E-03
	1,635E+08

	1,73
	0,00209
	1,347E-03
	1,224E+08

	1,15
	0,00144
	9,278E-04
	8,139E+07

	0,58
	0,00074
	4,768E-04
	4,105E+07


	Lp.
	l/l^2
	^2
	l/l*
	l/l+
	(l/l +)^2
	(-E*l/l)^2

	1
	2,506E-05
	1,662E+17
	2,041E+06
	4,076E+08
	1,662E+17
	3,532E+13

	2
	1,977E-05
	1,344E+17
	1,630E+06
	3,666E+08
	1,344E+17
	4,648E+11

	3
	1,211E-05
	1,060E+17
	1,133E+06
	3,255E+08
	1,060E+17
	1,453E+15

	4
	9,525E-06
	8,134E+16
	8,803E+05
	2,852E+08
	8,134E+16
	9,147E+14

	5
	7,081E-06
	6,031E+16
	6,535E+05
	2,456E+08
	6,031E+16
	6,627E+14

	6
	4,941E-06
	4,183E+16
	4,547E+05
	2,045E+08
	4,183E+16
	4,364E+14

	7
	3,444E-06
	2,673E+16
	3,034E+05
	1,635E+08
	2,673E+16
	1,037E+14

	8
	1,813E-06
	1,499E+16
	1,649E+05
	1,224E+08
	1,499E+16
	1,251E+14

	9
	8,609E-07
	6,624E+15
	7,551E+04
	8,139E+07
	6,624E+15
	2,245E+13

	10
	2,273E-07
	1,685E+15
	1,957E+04
	4,105E+07
	1,685E+15
	2,750E+12

	sumy
	8,483E-05
	6,401E+17
	7,355E+06
	2,243E+09
	6,401E+17
	3,756E+15


Moduł Younga dal drutu stalowego obliczany metodą najmniejszych kwadratów: 

E = (8,3 ± 0,5) * 1010 N/m2
E = 5 * 109

POLIMER

Promień linki r = 0,585 mm = 5,85 * 10-4 m

Powierzchnia poprzeczna linki S = 2,15 * 10-6 m

Długość linki  l = 2,175 m

	Masa odważników[kg]
	Wydłużenie bezwzględne [m]
	Wydłużenie względne 
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	5,76
	0,037
	1,701E-02
	2,680E+07

	5,18
	0,036
	1,655E-02
	2,410E+07

	4,62
	0,034
	1,563E-02
	2,150E+07

	4,05
	0,031
	1,425E-02
	1,884E+07

	3,47
	0,029
	1,333E-02
	1,615E+07

	2,89
	0,027
	1,241E-02
	1,345E+07

	2,31
	0,024
	1,103E-02
	1,075E+07

	1,73
	0,02
	9,195E-03
	8,050E+06

	1,15
	0,017
	7,816E-03
	5,351E+06

	0,58
	0,013
	5,977E-03
	2,699E+06


	Lp.
	l/l^2
	^2
	l/l*
	l/l+
	(l/l +)^2
	(-E*l/l)^2

	1
	2,894E-04
	7,183E+14
	4,559E+05
	2,680E+07
	7,183E+14
	9,087E+13

	2
	2,740E-04
	5,809E+14
	3,989E+05
	2,410E+07
	5,809E+14
	1,265E+14

	3
	2,444E-04
	4,621E+14
	3,360E+05
	2,150E+07
	4,621E+14
	1,414E+14

	4
	2,031E-04
	3,551E+14
	2,686E+05
	1,884E+07
	3,551E+14
	1,345E+14

	5
	1,778E-04
	2,607E+14
	2,153E+05
	1,615E+07
	2,607E+14
	1,521E+14

	6
	1,541E-04
	1,808E+14
	1,669E+05
	1,345E+07
	1,808E+14
	1,707E+14

	7
	1,218E-04
	1,155E+14
	1,186E+05
	1,075E+07
	1,155E+14
	1,643E+14

	8
	8,456E-05
	6,480E+13
	7,402E+04
	8,050E+06
	6,480E+13
	1,343E+14

	9
	6,109E-05
	2,863E+13
	4,182E+04
	5,351E+06
	2,863E+13
	1,287E+14

	10
	3,572E-05
	7,283E+12
	1,613E+04
	2,699E+06
	7,283E+12
	1,013E+14

	sumy
	1,646E-03
	2,774E+15
	2,092E+06
	1,477E+08
	2,774E+15
	1,345E+15


Moduł Younga dla linki polimerowej obliczany metodą najmniejszych kwadratów:

E = (2,2 ± 0,9) * 109 N/m2
E = 9 * 108
POLIMER dla przedłużonego czasu odkształcania

Promień linki r = 0,585 mm = 5,85 * 10-4 m

Powierzchnia poprzeczna linki S = 2,15 * 10-6 m

Długość linki  l = 2,175 m

	Masa odważników[kg]
	Wydłużenie bezwzględne [m]
	Wydłużenie względne 
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	5,76
	0,038
	1,747E-02
	2,680E+07

	5,18
	0,036
	1,655E-02
	2,410E+07

	4,62
	0,034
	1,563E-02
	2,150E+07

	4,05
	0,032
	1,471E-02
	1,884E+07

	3,47
	0,029
	1,333E-02
	1,615E+07

	2,89
	0,026
	1,195E-02
	1,345E+07

	2,31
	0,023
	1,057E-02
	1,075E+07

	1,73
	0,019
	8,736E-03
	8,050E+06

	1,15
	0,016
	7,356E-03
	5,351E+06

	0,58
	0,012
	5,517E-03
	2,699E+06


	Lp.
	l/l^2
	^2
	l/l*
	l/l+
	(l/l +)^2
	(-E*l/l)^2

	1
	3,052E-04
	7,183E+14
	4,682E+05
	2,680E+07
	7,183E+14
	6,160E+13

	2
	2,740E-04
	5,809E+14
	3,989E+05
	2,410E+07
	5,809E+14
	7,610E+13

	3
	2,444E-04
	4,621E+14
	3,360E+05
	2,150E+07
	4,621E+14
	9,036E+13

	4
	2,165E-04
	3,551E+14
	2,773E+05
	1,884E+07
	3,551E+14
	1,068E+14

	5
	1,778E-04
	2,607E+14
	2,153E+05
	1,615E+07
	2,607E+14
	1,060E+14

	6
	1,429E-04
	1,808E+14
	1,607E+05
	1,345E+07
	1,808E+14
	1,053E+14

	7
	1,118E-04
	1,155E+14
	1,137E+05
	1,075E+07
	1,155E+14
	1,045E+14

	8
	7,631E-05
	6,480E+13
	7,032E+04
	8,050E+06
	6,480E+13
	8,603E+13

	9
	5,412E-05
	2,863E+13
	3,936E+04
	5,351E+06
	2,863E+13
	8,535E+13

	10
	3,044E-05
	7,283E+12
	1,489E+04
	2,699E+06
	7,283E+12
	6,795E+13

	sumy
	1,633E-03
	2,774E+15
	2,095E+06
	1,477E+08
	2,774E+15
	8,900E+14


Moduł Younga dla linki polimerowej obliczany metodą najmniejszych kwadratów:

E = (2,0 ± 0,8) * 109 N/m2
E = 8 * 108
Zależność  = f(l/l)
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Wnioski

Stal wykazuje o wiele większa odporność na wydłużanie (większy moduł Younga o jeden rząd wielkości) niż polimer, z kolei polimer wykazuje zmniejszanie się modułu Younga (choć nieznacznie, dodatkowo interpretacje wyników utrudnia duży błąd pomiaru) gdy linka wystawiona jest na przedłużone działanie siły odkształcającej. Najłatwiej zauważyć to na wykresie, gdzie widać jak dużo siły trzeba użyć w przypadku stali z porównaniem do polimeru by uzyskać znaczące odkształcenie.

_1077908863.unknown

_1077940582.xls
Wykres3

		0.0050064433		0.0170114943		0.0174712644

		0.0044458763		0.0165517241		0.0165517241

		0.0034793814		0.0156321839		0.0156321839

		0.0030863402		0.0142528736		0.0147126437

		0.0026610825		0.0133333333		0.0133333333

		0.0022229381		0.0124137931		0.011954023

		0.0018556701		0.0110344828		0.0105747126

		0.0013466495		0.0091954023		0.0087356322

		0.0009278351		0.007816092		0.0073563218

		0.0004768041		0.0059770115		0.0055172414



Stal

Polimer

Polimer(po czasie)

względne wydłuzenie

Siła na powierzchnie

407643312.101911

26801006.7128146

26801006.7128146

366595895.258316

24102294.2313159

24102294.2313159
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81387119.6036801

5350895.43745431

5350895.43745431

41047416.8435952

2698712.4814987

2698712.4814987



stal

		

								stal

						Lp.		x		y		x^2		y^2		xy		x+y		(x+y)^2		(y-ax)^

						1		5.006E-03		4.076E+08		2.506E-05		1.662E+17		2.041E+06		4.076E+08		1.662E+17		3.532E+13

						2		4.446E-03		3.666E+08		1.977E-05		1.344E+17		1.630E+06		3.666E+08		1.344E+17		4.648E+11

						3		3.479E-03		3.255E+08		1.211E-05		1.060E+17		1.133E+06		3.255E+08		1.060E+17		1.453E+15

						4		3.086E-03		2.852E+08		9.525E-06		8.134E+16		8.803E+05		2.852E+08		8.134E+16		9.147E+14

		a		8.261E+10		5		2.661E-03		2.456E+08		7.081E-06		6.031E+16		6.535E+05		2.456E+08		6.031E+16		6.627E+14

		blad a		4.875E+09		6		2.223E-03		2.045E+08		4.941E-06		4.183E+16		4.547E+05		2.045E+08		4.183E+16		4.364E+14

						7		1.856E-03		1.635E+08		3.444E-06		2.673E+16		3.034E+05		1.635E+08		2.673E+16		1.037E+14

						8		1.347E-03		1.224E+08		1.813E-06		1.499E+16		1.649E+05		1.224E+08		1.499E+16		1.251E+14

						9		9.278E-04		8.139E+07		8.609E-07		6.624E+15		7.551E+04		8.139E+07		6.624E+15		2.245E+13

						10		4.768E-04		4.105E+07		2.273E-07		1.685E+15		1.957E+04		4.105E+07		1.685E+15		2.750E+12

						sumy		2.551E-02		2.243E+09		8.483E-05		6.401E+17		7.355E+06		2.243E+09		6.401E+17		3.756E+15

										stal		1.552		0.0000001413		0.0003

										masa		mikormiez		Dl/l		fi

										5.76		0.00777		0.0050064433		407643312.101911

										5.18		0.0069		0.0044458763		366595895.258316

										4.6		0.0054		0.0034793814		325548478.414721

										4.03		0.00479		0.0030863402		285208775.654636

										3.47		0.00413		0.0026610825		245576786.978061

										2.89		0.00345		0.0022229381		204529370.134466

										2.31		0.00288		0.0018556701		163481953.290871

										1.73		0.00209		0.0013466495		122434536.447275

										1.15		0.00144		0.0009278351		81387119.6036801

										0.58		0.00074		0.0004768041		41047416.8435952





polimer1

		

								polimer

						Lp.		x		y		x^2		y^2		xy		x+y		(x+y)^2		(y-ax)^

						1		1.701E-02		2.680E+07		2.894E-04		7.183E+14		4.559E+05		2.680E+07		7.183E+14		9.087E+13

						2		1.655E-02		2.410E+07		2.740E-04		5.809E+14		3.989E+05		2.410E+07		5.809E+14		1.265E+14

						3		1.563E-02		2.150E+07		2.444E-04		4.621E+14		3.360E+05		2.150E+07		4.621E+14		1.414E+14

						4		1.425E-02		1.884E+07		2.031E-04		3.551E+14		2.686E+05		1.884E+07		3.551E+14		1.345E+14

		a		2.14E+09		5		1.333E-02		1.615E+07		1.778E-04		2.607E+14		2.153E+05		1.615E+07		2.607E+14		1.521E+14

		blad a		1.148E+09		6		1.241E-02		1.345E+07		1.541E-04		1.808E+14		1.669E+05		1.345E+07		1.808E+14		1.707E+14

						7		1.103E-02		1.075E+07		1.218E-04		1.155E+14		1.186E+05		1.075E+07		1.155E+14		1.643E+14

						8		9.195E-03		8.050E+06		8.456E-05		6.480E+13		7.402E+04		8.050E+06		6.480E+13		1.343E+14

						9		7.816E-03		5.351E+06		6.109E-05		2.863E+13		4.182E+04		5.351E+06		2.863E+13		1.287E+14

						10		5.977E-03		2.699E+06		3.572E-05		7.283E+12		1.613E+04		2.699E+06		7.283E+12		1.013E+14

						sumy		1.232E-01		1.477E+08		1.646E-03		2.774E+15		2.092E+06		1.477E+08		2.774E+15		1.345E+15

										polimer		2.175		0.0000021492		0.00117

										masa		wydluzenie		Dl/l		fi

										5.76		0.037		0.0170114943		26801006.7128146

										5.18		0.036		0.0165517241		24102294.2313159

										4.62		0.034		0.0156321839		21496640.8009034

										4.05		0.031		0.0142528736		18844457.8449478

										3.47		0.029		0.0133333333		16145745.3634491

										2.89		0.027		0.0124137931		13447032.8819504

										2.31		0.024		0.0110344828		10748320.4004517

										1.73		0.02		0.0091954023		8049607.91895301

										1.15		0.017		0.007816092		5350895.43745431

										0.58		0.013		0.0059770115		2698712.4814987





wykresy

		





wykresy

		0.0050064433		0.0170114943		0.0174712644

		0.0044458763		0.0165517241		0.0165517241

		0.0034793814		0.0156321839		0.0156321839

		0.0030863402		0.0142528736		0.0147126437

		0.0026610825		0.0133333333		0.0133333333

		0.0022229381		0.0124137931		0.011954023

		0.0018556701		0.0110344828		0.0105747126

		0.0013466495		0.0091954023		0.0087356322

		0.0009278351		0.007816092		0.0073563218

		0.0004768041		0.0059770115		0.0055172414



Stal

Polimer

Polimer(po czasie)

względne wydłuzenie

fi

zaleznosc
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81387119.6036801
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2698712.4814987

2698712.4814987



plimer2

		0.0170114943		0.0174712644

		0.0165517241		0.0165517241

		0.0156321839		0.0156321839

		0.0142528736		0.0147126437

		0.0133333333		0.0133333333

		0.0124137931		0.011954023

		0.0110344828		0.0105747126

		0.0091954023		0.0087356322

		0.007816092		0.0073563218

		0.0059770115		0.0055172414



Polimer

Polimer(po czasie)

względne wydłuzenie

fi

zaleznosc

26801006.7128146

26801006.7128146

24102294.2313159

24102294.2313159

21496640.8009034

21496640.8009034

18844457.8449478
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16145745.3634491

16145745.3634491

13447032.8819504

13447032.8819504

10748320.4004517

10748320.4004517

8049607.91895301

8049607.91895301

5350895.43745431

5350895.43745431

2698712.4814987

2698712.4814987



		

								polimer po przedluzonym czasie

						Lp.		x		y		x^2		y^2		xy		x+y		(x+y)^2		(y-ax)^

						1		1.747E-02		2.680E+07		3.052E-04		7.183E+14		4.682E+05		2.680E+07		7.183E+14		6.160E+13

						2		1.655E-02		2.410E+07		2.740E-04		5.809E+14		3.989E+05		2.410E+07		5.809E+14		7.610E+13

						3		1.563E-02		2.150E+07		2.444E-04		4.621E+14		3.360E+05		2.150E+07		4.621E+14		9.036E+13

						4		1.471E-02		1.884E+07		2.165E-04		3.551E+14		2.773E+05		1.884E+07		3.551E+14		1.068E+14

		a		1.98E+09		5		1.333E-02		1.615E+07		1.778E-04		2.607E+14		2.153E+05		1.615E+07		2.607E+14		1.060E+14

		blad a		8.643E+08		6		1.195E-02		1.345E+07		1.429E-04		1.808E+14		1.607E+05		1.345E+07		1.808E+14		1.053E+14

						7		1.057E-02		1.075E+07		1.118E-04		1.155E+14		1.137E+05		1.075E+07		1.155E+14		1.045E+14

						8		8.736E-03		8.050E+06		7.631E-05		6.480E+13		7.032E+04		8.050E+06		6.480E+13		8.603E+13

						9		7.356E-03		5.351E+06		5.412E-05		2.863E+13		3.936E+04		5.351E+06		2.863E+13		8.535E+13

						10		5.517E-03		2.699E+06		3.044E-05		7.283E+12		1.489E+04		2.699E+06		7.283E+12		6.795E+13

						sumy		1.218E-01		1.477E+08		1.633E-03		2.774E+15		2.095E+06		1.477E+08		2.774E+15		8.900E+14

										polimer		2.175		0.0000021492		0.00117

										masa		wydluzenie		Dl/l		fi

										5.76		0.038		0.0174712644		26801006.7128146

										5.18		0.036		0.0165517241		24102294.2313159

										4.62		0.034		0.0156321839		21496640.8009034

										4.05		0.032		0.0147126437		18844457.8449478

										3.47		0.029		0.0133333333		16145745.3634491

										2.89		0.026		0.011954023		13447032.8819504

										2.31		0.023		0.0105747126		10748320.4004517

										1.73		0.019		0.0087356322		8049607.91895301

										1.15		0.016		0.0073563218		5350895.43745431

										0.58		0.012		0.0055172414		2698712.4814987






_1077940475.xls
Wykres4

		0.0170114943		0.0174712644

		0.0165517241		0.0165517241

		0.0156321839		0.0156321839

		0.0142528736		0.0147126437

		0.0133333333		0.0133333333

		0.0124137931		0.011954023

		0.0110344828		0.0105747126

		0.0091954023		0.0087356322

		0.007816092		0.0073563218

		0.0059770115		0.0055172414



Polimer

Polimer(po czasie)

względne wydłuzenie

Siła na powierzchnie

26801006.7128146

26801006.7128146

24102294.2313159

24102294.2313159

21496640.8009034

21496640.8009034

18844457.8449478

18844457.8449478

16145745.3634491

16145745.3634491

13447032.8819504

13447032.8819504

10748320.4004517

10748320.4004517

8049607.91895301

8049607.91895301

5350895.43745431

5350895.43745431

2698712.4814987

2698712.4814987



stal

		

								stal

						Lp.		x		y		x^2		y^2		xy		x+y		(x+y)^2		(y-ax)^

						1		5.006E-03		4.076E+08		2.506E-05		1.662E+17		2.041E+06		4.076E+08		1.662E+17		3.532E+13

						2		4.446E-03		3.666E+08		1.977E-05		1.344E+17		1.630E+06		3.666E+08		1.344E+17		4.648E+11

						3		3.479E-03		3.255E+08		1.211E-05		1.060E+17		1.133E+06		3.255E+08		1.060E+17		1.453E+15

						4		3.086E-03		2.852E+08		9.525E-06		8.134E+16		8.803E+05		2.852E+08		8.134E+16		9.147E+14

		a		8.261E+10		5		2.661E-03		2.456E+08		7.081E-06		6.031E+16		6.535E+05		2.456E+08		6.031E+16		6.627E+14

		blad a		4.875E+09		6		2.223E-03		2.045E+08		4.941E-06		4.183E+16		4.547E+05		2.045E+08		4.183E+16		4.364E+14

						7		1.856E-03		1.635E+08		3.444E-06		2.673E+16		3.034E+05		1.635E+08		2.673E+16		1.037E+14

						8		1.347E-03		1.224E+08		1.813E-06		1.499E+16		1.649E+05		1.224E+08		1.499E+16		1.251E+14

						9		9.278E-04		8.139E+07		8.609E-07		6.624E+15		7.551E+04		8.139E+07		6.624E+15		2.245E+13

						10		4.768E-04		4.105E+07		2.273E-07		1.685E+15		1.957E+04		4.105E+07		1.685E+15		2.750E+12

						sumy		2.551E-02		2.243E+09		8.483E-05		6.401E+17		7.355E+06		2.243E+09		6.401E+17		3.756E+15

										stal		1.552		0.0000001413		0.0003

										masa		mikormiez		Dl/l		fi

										5.76		0.00777		0.0050064433		407643312.101911

										5.18		0.0069		0.0044458763		366595895.258316

										4.6		0.0054		0.0034793814		325548478.414721

										4.03		0.00479		0.0030863402		285208775.654636

										3.47		0.00413		0.0026610825		245576786.978061

										2.89		0.00345		0.0022229381		204529370.134466

										2.31		0.00288		0.0018556701		163481953.290871

										1.73		0.00209		0.0013466495		122434536.447275

										1.15		0.00144		0.0009278351		81387119.6036801

										0.58		0.00074		0.0004768041		41047416.8435952





polimer1

		

								polimer

						Lp.		x		y		x^2		y^2		xy		x+y		(x+y)^2		(y-ax)^

						1		1.701E-02		2.680E+07		2.894E-04		7.183E+14		4.559E+05		2.680E+07		7.183E+14		9.087E+13

						2		1.655E-02		2.410E+07		2.740E-04		5.809E+14		3.989E+05		2.410E+07		5.809E+14		1.265E+14

						3		1.563E-02		2.150E+07		2.444E-04		4.621E+14		3.360E+05		2.150E+07		4.621E+14		1.414E+14

						4		1.425E-02		1.884E+07		2.031E-04		3.551E+14		2.686E+05		1.884E+07		3.551E+14		1.345E+14

		a		2.14E+09		5		1.333E-02		1.615E+07		1.778E-04		2.607E+14		2.153E+05		1.615E+07		2.607E+14		1.521E+14

		blad a		1.148E+09		6		1.241E-02		1.345E+07		1.541E-04		1.808E+14		1.669E+05		1.345E+07		1.808E+14		1.707E+14

						7		1.103E-02		1.075E+07		1.218E-04		1.155E+14		1.186E+05		1.075E+07		1.155E+14		1.643E+14

						8		9.195E-03		8.050E+06		8.456E-05		6.480E+13		7.402E+04		8.050E+06		6.480E+13		1.343E+14

						9		7.816E-03		5.351E+06		6.109E-05		2.863E+13		4.182E+04		5.351E+06		2.863E+13		1.287E+14

						10		5.977E-03		2.699E+06		3.572E-05		7.283E+12		1.613E+04		2.699E+06		7.283E+12		1.013E+14

						sumy		1.232E-01		1.477E+08		1.646E-03		2.774E+15		2.092E+06		1.477E+08		2.774E+15		1.345E+15

										polimer		2.175		0.0000021492		0.00117

										masa		wydluzenie		Dl/l		fi

										5.76		0.037		0.0170114943		26801006.7128146

										5.18		0.036		0.0165517241		24102294.2313159

										4.62		0.034		0.0156321839		21496640.8009034

										4.05		0.031		0.0142528736		18844457.8449478

										3.47		0.029		0.0133333333		16145745.3634491

										2.89		0.027		0.0124137931		13447032.8819504

										2.31		0.024		0.0110344828		10748320.4004517

										1.73		0.02		0.0091954023		8049607.91895301

										1.15		0.017		0.007816092		5350895.43745431

										0.58		0.013		0.0059770115		2698712.4814987





wykresy

		





wykresy

		0.0050064433		0.0170114943		0.0174712644

		0.0044458763		0.0165517241		0.0165517241

		0.0034793814		0.0156321839		0.0156321839

		0.0030863402		0.0142528736		0.0147126437

		0.0026610825		0.0133333333		0.0133333333

		0.0022229381		0.0124137931		0.011954023

		0.0018556701		0.0110344828		0.0105747126

		0.0013466495		0.0091954023		0.0087356322

		0.0009278351		0.007816092		0.0073563218

		0.0004768041		0.0059770115		0.0055172414



Stal

Polimer

Polimer(po czasie)

względne wydłuzenie

fi

zaleznosc

407643312.101911

26801006.7128146

26801006.7128146

366595895.258316

24102294.2313159

24102294.2313159

325548478.414721

21496640.8009034

21496640.8009034

285208775.654636

18844457.8449478

18844457.8449478

245576786.978061

16145745.3634491

16145745.3634491

204529370.134466

13447032.8819504

13447032.8819504

163481953.290871

10748320.4004517

10748320.4004517

122434536.447275

8049607.91895301

8049607.91895301

81387119.6036801

5350895.43745431

5350895.43745431

41047416.8435952

2698712.4814987

2698712.4814987



plimer2

		0.0170114943		0.0174712644

		0.0165517241		0.0165517241

		0.0156321839		0.0156321839

		0.0142528736		0.0147126437

		0.0133333333		0.0133333333

		0.0124137931		0.011954023

		0.0110344828		0.0105747126

		0.0091954023		0.0087356322

		0.007816092		0.0073563218

		0.0059770115		0.0055172414



Polimer

Polimer(po czasie)

względne wydłuzenie

fi

zaleznosc

26801006.7128146

26801006.7128146

24102294.2313159

24102294.2313159

21496640.8009034

21496640.8009034

18844457.8449478

18844457.8449478

16145745.3634491

16145745.3634491

13447032.8819504

13447032.8819504

10748320.4004517

10748320.4004517

8049607.91895301

8049607.91895301

5350895.43745431

5350895.43745431

2698712.4814987

2698712.4814987



		

								polimer po przedluzonym czasie

						Lp.		x		y		x^2		y^2		xy		x+y		(x+y)^2		(y-ax)^

						1		1.747E-02		2.680E+07		3.052E-04		7.183E+14		4.682E+05		2.680E+07		7.183E+14		6.160E+13

						2		1.655E-02		2.410E+07		2.740E-04		5.809E+14		3.989E+05		2.410E+07		5.809E+14		7.610E+13

						3		1.563E-02		2.150E+07		2.444E-04		4.621E+14		3.360E+05		2.150E+07		4.621E+14		9.036E+13

						4		1.471E-02		1.884E+07		2.165E-04		3.551E+14		2.773E+05		1.884E+07		3.551E+14		1.068E+14

		a		1.98E+09		5		1.333E-02		1.615E+07		1.778E-04		2.607E+14		2.153E+05		1.615E+07		2.607E+14		1.060E+14

		blad a		8.643E+08		6		1.195E-02		1.345E+07		1.429E-04		1.808E+14		1.607E+05		1.345E+07		1.808E+14		1.053E+14

						7		1.057E-02		1.075E+07		1.118E-04		1.155E+14		1.137E+05		1.075E+07		1.155E+14		1.045E+14

						8		8.736E-03		8.050E+06		7.631E-05		6.480E+13		7.032E+04		8.050E+06		6.480E+13		8.603E+13

						9		7.356E-03		5.351E+06		5.412E-05		2.863E+13		3.936E+04		5.351E+06		2.863E+13		8.535E+13

						10		5.517E-03		2.699E+06		3.044E-05		7.283E+12		1.489E+04		2.699E+06		7.283E+12		6.795E+13

						sumy		1.218E-01		1.477E+08		1.633E-03		2.774E+15		2.095E+06		1.477E+08		2.774E+15		8.900E+14

										polimer		2.175		0.0000021492		0.00117

										masa		wydluzenie		Dl/l		fi

										5.76		0.038		0.0174712644		26801006.7128146

										5.18		0.036		0.0165517241		24102294.2313159

										4.62		0.034		0.0156321839		21496640.8009034

										4.05		0.032		0.0147126437		18844457.8449478

										3.47		0.029		0.0133333333		16145745.3634491

										2.89		0.026		0.011954023		13447032.8819504

										2.31		0.023		0.0105747126		10748320.4004517

										1.73		0.019		0.0087356322		8049607.91895301

										1.15		0.016		0.0073563218		5350895.43745431

										0.58		0.012		0.0055172414		2698712.4814987






_1077908748.unknown

